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Рис. S1. Штрих-рентгенограммы образцов системы CdF2-GdF3, отожженных при 700 оС.
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Рис. S2. Штрих-рентгенограммы образцов системы CdF2-GdF3, отожженных при 900 оС.
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Рис. S3. Штрих-рентгенограммы образцов системы CdF2-TbF3, отожженных при 900 оС.
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Рис. S4. Штрих-рентгенограммы образцов системы CdF2-HoF3, отожженных при 900 оС.
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